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Warmedammende Materialien flr die Gebaudehullen

Gliederung

A Anforderungen
- EnEV
- Normen, Zulassungen

A Weiterentwicklungen
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Anwendungsbeispiele

A Warmebriicken
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Quellen: Osika GmbH wbg Nirnberg
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Hochstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten flr Bauteile bel
Anderungen im Bestand

Bauteile EnEV 2007 EnEV 2009 Verscharfung
U ax I W/(M25K) in %
Aullenwande (AulRendammung) 0,35 0,24 31
Aulien liegende Fenster, Fenstertliren 1,70 1,30 24
Decken, Dacher und Dachschragen 0,30 0,24 20
Kellerdecke (Bekleidung Kaltseite) 0,40 0,30 25
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Dammstoffmarkt Deutschland 182905
Prozentualer Marktantell

P‘:SQL{(t MF EPS XPS PLFJ,FR/ Sonstiges Gefw""ir:‘tm?rkt
1989 59 32 3 5 1 16
1994 60 32 3 4 1 28
1999 58 28 4 4 6 34
2000 58 28 4 5 5 34
2003 58 28 5 5 4 27
2004 55 28 6 5 6 27
2005 56 29 6 5 4 24
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Harmonisierte europaische Normen:

- Warmeleitfahigkeit / Warmedurchlasswiderstand
- Rohdichte
- Dimensionen und Toleranzen
- Mechanische Eigenschaften
- Verhalten gegentiber Waslsan(of)
- Brandverhalten (Euroklasse)
- Schallschutztechnische Eigenschaften
(z. B. dynamische Steifigkeit, langenbezogener Stromungswiderstand)
- Warmekapazitat und Warmespeichervermogen
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Aufbau eines WEBYstems:
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1 Wandbaustoff 4 Armierungsschicht aus
Armierungsmasse und . .
2 Klebemasse Armierungsgewebe gof. mehrlagige, amierte

mit Zwischenbeschichtung | SchluBbeschichtung
3 Hartschaum-
Dammplatte 5 Oberputz
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Faserstruktur

Zellstruktur
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Konventioneller Schaum:

- Grol3er Einfluss des
Zellgases auf
Warmeleitfahigkeit

. 0,1 mm
Mikrozellularer Schaum:

- Kein Einfluss des
Zellgases auf
Warmeleitfahigkeit

I100 nmI
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A Ziel:

Reduktion des Strahlungsanteils bei geringen Schaumstoffdichten.

IR-Strahlung

A Losung:

Einarbeitung geringer Mengen an hochaktiveAlstyeyetn/
Reflektoren in die Polymermatrix des Schaumstoffes.
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Modifiziertes Polystyr@EPS/XPS):

(Quelle: BASF AG, Ludwigshafen/Rh)
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Effekt des IFAbsorbers auf die Warmeleitfahigkeit von EPS

thermal conductivity at 10° mean temperature [W/m-K]
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Warmeleitfahigkeiten im Vergleich: Innovationspotential genutzt
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